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Stahlstitzen- und Stahltragerbekleidungen
ERLEICHTERUNGEN mit LaFire L72+L74

Diese Technik-News informiert Gber Erleichterungen in der Ausfihrung von Stahlstitzen-
und Stahltrdgerbekleidungen ohne Unterkonstruktion

. Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz B Stahlstitzenbekleidung
=» Profilsteghthe < 600 mm

-» Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

B Stahltragerbekleidung
Nr. P-3514/0509-MPA BS

=» Profilsteghthe < 600 mm

=» Profilstegh6he > 600 mm < 1000 mm
Neu:

=» Gutachterliche Stellungnahme
Nr. 3668/447/08-Kra vom 06.10.2008
=» Diese gutachterliche Stellungnahme kann in . Pluspunkte
Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnis Nr. P-3514/0509-MPA BS im
bauaufsichtlichen Nachweisverfahren als nicht
wesentliche Abweichung verwendet werden

B Einfache Verarbeitung mit tblichen
Trockenbauwerkzeugen

B Ein Material, eine Oberflache

B Unverwechselbare Kennzeichnung durch roten

. O C B CEOICLIE Sichtseitenkarton

B Herstellung von Brandschutzbekleidungen in den M Bei Bekleidungsdicken > 20 mm kann die Klammer-
Feuerwiderstandsklassen F 30 - F 120-A fur Stahl- ebene im Flanschbereich entfallen
stlitzen und Stahltrager mit Profilfaktor U/A <300 m
nach DIN 4102-4 B Kein vollflachiges Spachteln notwendig

B Ausfuhrung der Bekleidung ohne Unterkonstruktion
in Klammertechnik bei drei- und vierseitiger Brand-
beanspruchung

B Herstellung der Brandschutzbekleidung aus LaFire-
Zuschnittplatten
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. Erleichterung bei der Ausfithrung

B Bei einlagiger Bekleidung mit LaFire 15 mm mussen
die StoBfugen der Stahlstiitzen- und Stahltrager-
bekleidungen mit 25 mm dicken und 150 mm
breiten LaFire Plattenstreifen hinterlegt werden

->

zwischen den StoBfugenabdeckungen beidseitig
im Eckbereich LaFire Plattenstreifen > 50 mm
breit aus 25 mm LaFire (alternativ vollflachig),
Befestigungsabstand < 400 mm, als Klammer-
ebene anordnen

B Bei einlagiger Bekleidung mit LaFire > 20 mm darf
die Ausfihrung bei Stahlstitzen und Stahltréagern
ohne Hinterlegung als Klammerebene erfolgen

->

Geklammerte Bekleidungen mit Zuschnitten aus
LaFire

=» Abstand zwischen Stahlstiitzenflansch/Stahltra-

->

gerflansch und Bekleidung = 10 mm, keine Stof3-
fugenabdeckung

Flanschbekleidung mit LaFire Plattenstreifen
aufgesetzt oder zwischen die Seitenbekleidung
geklammert

B Die 150 mm breiten und 25 mm dicken Knaggen aus
LaFire mussen

->

->

als einteilige Knagge passgenau eingepreB3t oder
mit Wasserglaskleber zwischen den Flanschen
eingebaut werden

als zweiteilige Knagge eingepreB3t werden

B T-Knaggen bei Profilsteghdhen > 600 mm < 1000 mm

->

zwischen den Flanschen eingepref3t oder einge-
klebt

B T-Knaggen mit Uberbreite bei Profilsteghéhen < 600 mm

->

zwischen den Flanschen eingepref3t oder einge-
klebt

. Allgemeine Verarbeitungshinweise

B Weitere Montage- und Verarbeitungshinweise siehe

->

->

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
P-3514/0509-MPA BS
Technische Broschiire L71 - L76

B LaFire Knaggen

->

->
->

Abmessungen

Hohe = lichter Abstand zwischen den Flanschen,
Breite > 150 mm, Dicke 25 mm

Achsabstand bei Stahlstitzen < 1000 mm
Achsabstand bei Stahltragern < 666 mm

2009

B Bei Formteil- oder Zuschnittbestellung sind die
entsprechenden Uberstinde bzw. Abstande zu
bertcksichtigen

B A1-Natron-Wasserglaskleber:

->

+ il

selbstaushartender Kaltkleber auf Ton- und
Wasserglasbasis in fester, pastéser Konsistenz,
Dichte ca. 1,7 g/cm3

Schnell und sauber zu verarbeiten, tropft nicht und
kann mit Spachtel aufgebracht werden
Positionskorrekturen < 30 min

Verarbeitung bei Temperaturen > 5°C
Aushértungszeit ca. 24 Stunden bei 20°C
Umgebungstemperatur,

Montage der Stahlstitzen- und Stahltrager-
bekleidungen nach vollstandiger Aushértung des
Klebers

B Klammertechnik

->
->

->

+ il

Klammern nach DIN 18 182-3

Verklammerung der Flanschabdeckungen im
Achsabstand < 120 mm

Verklammerung im Bereich der Knaggen im
Achsabstand < 120 mm, beginnend < 50 mm,
ab Innenkante Stahlflansch (siehe Detail Seite 7)
Durchmesser d = 1,5 mm

Eindringtiefe s > 15d, 2 22,5 mm
Klammerldnge = Eindringtiefe + Bekleidungsdicke

B Fugen- und Bauteilanschlisse

->

Die Anschlisse der Bekleidungen an die z.B.
Stahlbetondecken oberhalb von Stahltragern,
sind dicht gestoBen auszufuhren und mit LaFillfresh
zu verspachteln. Wir empfehlen die Verwendung
von Trennstreifen

Fugenverspachtelung der Bekleidungslagen mit
.LaFillfresh” Spachtelmasse nach DIN EN 13963
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. Klammerabmessungen in Abhangigkeit von der Bekleidungsdicke
Bekleidungsdicke LaFire Abmessungen der Klammern
(mm) (mm)
15 1,5 x 40
20 1,5 x50
25 1,5 x 63
30 (2x15) 1,5x40 + 1,5 x 63
35 (20+15) 1,5x40 + 1,5 x 63
40 (2x20) 1,5x50 + 1,5 x 63
45 (25+20) 1,5x50 + 1,5 x 63
50 (2x25) 1,5x50 + 1,5 x 63
. Befestigungstechnik Beispiele
Druckluftklammergerat, z.B. Haubold PN 764 XII Automatik fur Impulsgerat, z.B. Haubold IMSO fur Klammerlangen bis 50 mm

Klammerlangen bis 64 mm

B Weitere Hersteller von Klammergeraten:
=» Paslode,
=» Senco,
=» DUO-FAST
= BeA
=» Buhnen Kihlberg



Technik - News

Technischer Service

. Stahlstitzenbekleidung vierseitig L72

Stahlstiitze

Schnitt Sto3fugenhinterlegung

Bekleidung aus LaFire 15 mm; Schnitt StoBfugenhinterlegung

Schnitt Klammerebene

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange ca. 40 mm, Abstand </= 120 mm

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 40 mm, Abstand </= 120 mm

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 40 mm, Abstand </= 120 mm

LaFire- Knagge eingepresst oder mit A1-Kleber
eingeklebt, Abstand </= 1000 mm
b =150 mm, d =25 mm

Bekleidung aus 1x15 mm LaFire
Profilfaktor U/A </= 300 m™*

Knaggenuberstand als Toleranzausgleich

StoRRfugen mit “LaFillfresh" verspachteln

Hinterlegung der Quersto3e mit LaFire
b >/=100 mm, d = 25 mm

Streifenhinterlegung LaFire

Bekleidung aus LaFire 15 mm; Schnitt Klammerebene

b >/=50 mm, d = 25 mm
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. Stahlstitzenbekleidung vierseitig L72

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 50 mm, Abstand </= 120 mm

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 50 mm, Abstand </= 120 mm

LaFire- Knagge eingepresst oder mit A1l-Kleber
eingeklebt (siehe Detail A)
Abstand </= 1000 mm, b = 150 mm, d = 25 mm

Stahlstiitze

Bekleidung aus 1x 20 oder 25 mm LaFire
Profilfaktor U/A </=300 m *

Knaggenuberstand als Toleranzausgleich

Langsfugen mit "LaFillfresh" verspachteln

| i
< \
‘IVI’ ‘ B LaFire- Knagge Abstand </=1000 mm
v A b =150 mm, d = 25 mm
1 ‘ LaFire- Knaggen mit A1-Natron- Wasserglas-
- i e
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\ DETAIL A

Bekleidung aus LaFire 20 oder 25 mm; Schnitt StoBfugenhinterlegung, Schnitt Klammerebene
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. Stahlstitzenbekleidung dreiseitig L72

Anschluss dicht gestoRen, Verspachtelung
mit LaFillfresh gegen Trennstreifen

LaFire- Knagge eingepresst oder mit A1-Kleb
eingeklebt, Abstand </= 1000 mm
b =150 mm, d =25 mm

Stahlstiitze . 1 Bekleidung aus 1x 20 oder 25 mm LaFire

. Profilfaktor U/A </= 300 m -1

4 Stahlklammern nach DIN 18 182-3
Klammerlédnge >/= 50 mm, Abstand </= 120 n

Knaggeniberstand als Toleranzausgleich

g 3 e B 0 ; z Langsfugen mit "LaFillfresh" verspachteln

</= 600 mm

Bekleidung aus LaFire 20 und 25 mm

~ Anschluss dicht gestoBen, Versg

. mit LaFillfresh gegen Trennstreifi
I

[N ™ Schnellbauschraube TN

& Stahlwinkel 30 x 35 x 0,6
Befestigung mit Metallschlagdib

Stahlsttitze S Bekleidung aus 1x 20 oder 25 mi

Profilfaktor U/A </= 300 m-1

Stahlklammern nach DIN 18 182
5 Klammerlange >/= 50 mm
Abstand </= 120 mm

StoRfugen mit ——————— Knaggenuberstand als Toleranze
"LaFillfresh" verspachteln

Stahlklammern nach DIN 18 182
Klammerlange >/= 50 mm
Abstand </= 120 mm

LaFire- Knagge eingepresst odel
A1l- Kleber eingeklebt

Abstand </= 1000 mm,

b =150 mm, d =25 mm

Bekleidung aus LaFire 20 oder 25 mm; Knagge LaFire und Blechwinkel
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. Stahltragerbekleidung dreiseitig L74

\ Anschluss dicht gestoRen, Verspachtelung
mit LaFillfresh gegen Trennstreifen

V1o —— Stahlklammern nach DIN 18 182- 3

° N Klammerlange >/= 40 mm, Abstand </= 120 mm
o LaFire- Knagge und als Stof3hinterlegung
S e eingepresst oder mit A1-Kleber eingeklebt
1 . Abstand </= 666 mm, b = 150 mm, d = 25 mm
Y Stahltrager

——— Bekleidung aus 1x 15 mm LaFire
= Profilfaktor U/A </= 300 m't

" Z 7 StoR3fugen mit "LaFillfresh" verspachteln

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3

Klammerlénge ca. 30 mm, Abstand </= 120 mm

Schnitt Sto3fugenhinterlegung

Hinterlegung der Quersté3e mit LaFire
b >/=100 mm, d = 25 mm

Bekleidung aus LaFire 15 mm; Schnitt StoBfugenhinterlegung

a o 9 R N a
A o

Schnitt Klammerebene Streifenhinterlegung LaFire
b >/=50 mm, d = 25 mm

Bekleidung aus LaFire 15 mm; Schnitt Klammerebene
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. Stahltragerbekleidung vierseitig L74

Stahltrager

Bekleidung aus LaFire 20 oder 25 mm; Flanschbekleidung aufgesetzt

stirnseitiges Verklammern

Variante; Flanschbekleidung zwischen die Seitenbekleidung geklammert

Anschluss dicht gesto3en, Verspachtelung
mit LaFillfresh auf Trennstreifen

Schnellbauschraube TN

Stahlwinkel 30 x 35 x 0,6
Befestigung mit Metallschlagdiibel 6x40

LaFire- Flanschabdeckung vollflachig
in Dicke der Tragerbekleidung aus
1x20 oder 1x25 mm LaFire, seitlich verklammert

LaFire- Knagge und als Sto3hinterlegung

eingepreRt oder mit A1l-Kleber eingeklebt
Abstand </= 666 mm, b = 150 mm, d = 25 mm

Bekleidung aus 1x 20 oder 25 mm LaFire
Profilfaktor U/A </= 3001

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 50 mm, Abstand </= 120 mm

Stofl3fugen mit "LaFillfresh" verspachteln

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerlange >/= 50 mm, Abstand </= 120 mm
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. Stahltragerbekleidung dreiseitig L74

Bekleidung aus LaFire 20 oder 25 mm; zweiteilige Knagge

600 mm

Profilstegh6he </

N

/

Schnitt

Anschluss dicht gesto3en, Verspachtelung
mit LaFillfresh gegen Trennstreifen

zweiteilige LaFire- Knagge und als
StofRhinterlegung eingepref3t
Abstand </= 666 mm, b = 150 mm, d = 25 mm

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3
Klammerléange >/= 50 mm, Abstand </= 120 mm

Bekleidung aus 1x 20 oder 25 mm LaFire
Profilfaktor U/A </= 300 m -1

Stahlklammern nach DIN 18 182- 3

/ Klammerléange >/= 50 mm,

Abstand </= 120 mm

Stof3fugen mit “LaFillfresh”
verspachteln

Ansicht zweiteilige Knagge

Ansicht Knagge

2009



